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Полифениленсульфид – полукристаллический инженерный термопласт, на миро-
вом рынке суперконструкционных материалов представлен в двух модификациях: первая 
– сшитый полимер, вторая – линейный полимер с высокоупорядоченной надмолекулярной 
структурой. Полифениленсульфиды, синтезированные по классической методике в N-ме-
тил-2-пирролидоне, характеризуются низкими значениями молекулярно-массовых харак-
теристик из-за протекания побочных реакций. Основной выход целевого продукта не пре-
вышает 45 % даже при увеличении времени синтеза до 120 ч. Полимеры с более высокими 
вязкостными характеристиками возможно получить путем термообработки синтези-

рованного полифениленсульфида при 240-260 С. Синтезированы сополимеры с новыми моно-
мерными фрагментами, такими как сульфоновые, кетоновые, амидные, имидные и т.д., 
которые приводят к получению аморфных полимеров. Полученные полимеры хорошо рас-
творимы в апротонных растворителях при комнатной температуре и имеют более вы-
сокие выход и молекулярную массу. Введение циклических групп в макромолекулу полифе-

ниленсульфида приводит к увеличению теплостойкости (до 500 С) и растворимости. За 
последние 10-15 лет особое внимание было уделено синтезу макроциклических олигомеров, 
используемых в дальнейшем для получения высокомолекулярных сополимеров реакцией по-
лимеризации с раскрытием цикла. Такая методика позволяет получать полимеры за ко-
роткое время и без образования побочных продуктов. В процессе изучения синтеза сопо-
лимеров были получены обширные знания о влиянии химического строения на эксплуата-
ционные свойства материалов, а также разработаны новые методы, уменьшающие воз-
можность протекания побочных реакций. В настоящее время большое внимание уделено 
синтезу новых полигетероариленов. В обзоре отражены результаты исследований за по-
следние несколько лет по разработке на их основе материалов с уникальными ценными 
свойствами. 

Ключевые слова: полифениленсульфид, высокотемпературная поликонденсация, сополимер, 
суперкострукционный полимер 
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Polyphenylene sulfide is a semicrystalline engineering thermoplastic. In the world market 

of super constructive materials, it is presented in two modifications: the first is a cross-linked ma-

terial; the second is a linear polymer with a highly ordered supramolecular structure. Polyphe-

nylene sulfides, synthesized according to the classical procedure in N-methyl-2-pyrrolidone, are 

characterized by low molecular weight characteristics due to the occurrence of side reactions. The 

main yield of the target product does not exceed 45%, even with an increase in the synthesis time 

of up to 120 h. Polymers with higher viscosity characteristics can be obtained by heat treatment of 

synthesized polyphenylene sulfide at 240-260 С. Copolymers with new monomeric fragments, such 

as sulfonic, ketone, amide, imide, etc., have been synthesized, which lead to amorphous polymers. 

The copolymers obtained are well soluble at room temperature and have a higher yield and a mo-

lecular weight. The introduction of cyclic groups into the macromolecule of polyphenylene sulfide 

results in an increase in heat resistance (500 °C) and solubility. Over the past 10-15 years, special 

attention has been paid to the synthesis of macrocyclic oligomers, which are used subsequently for 

the preparation of high molecular copolymers by a ring-opening polymerization reaction. This 

technique allows obtaining polymers in a short time and without the formation of by-products. 

During the synthesis of copolymers, extensive knowledge of the effect of the chemical structure on 

the performance properties of materials was obtained, and new methods were developed that re-

duced the possibility of percolation reactions. Thus, the synthesis of new polyheteroarylenes be-

comes topical. Tthe review reflects the results of research over the past few years on the develop-

ment on their basis of materials with unique valuable properties. 
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Первый направленный синтез полифени-

ленсульфида (ПФС) осуществлен в конце 1940-х 

годов методом электрофильного замещения [1], ос-

нованном на реакции Фриделя-Крафтса, взаимо-

действием бензола с серой или дихлоридом серы в 

присутствии хлорида алюминия:  

 
Полученный по такому методу полимер 

имеет температуру плавления 290-305 С и явля-
ется нерастворимым при комнатной температуре. 
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Существенным недостатком данного способа по-
лучения ПФС является низкий выход целевого 
продукта (ниже 50%). 

Описано [2] получение ПФС методом элек-
трофильного замещения из дифенилсульфида, или 
же любого серосодержащего мономера (бенз-
тиофен, тиантрен, феноксатин) в присутствии хло-
рида алюминия. Из-за таких недостатков, как доро-
говизна исходных реагентов, низкий выход поли-
мера вследствие образования побочных продуктов 
реакции, многократная промывка полимера соля-
ной кислотой, этот метод синтеза не нашел про-
мышленного применения. 

Бекуртсом [3] был предложен способ полу-
чения ПФС гомополиконденсацией бензолсульфо-
новой кислоты и тиофенола в концентрированной 
серной кислоте. Синтез тиофенола в присутствии 
гидроксидов щелочных металлов можно провести 

и в среде пиридина при 250 С и высоком давлении. 

Однако такие полимеры разлагаются при 290-295 С. 

ПФС был синтезирован гомополиконденса-
цией п-галогентиофенолов методом нуклеофиль-
ного замещения в растворе пиридина [4]. Синтези-
рованный таким способом линейный ПФС обла-
дает термической стабильностью до 400 °С. 

Для получения линейного ПФС гомополи-
конденсацию п-бром-тиофенола или п-йодтиофе-

нола проводят в растворе пиридина при 250 С в 
течение 6 ч [5] с 85-91%-ной конверсией. Согласно 
этому методу очистка полимера заключается в про-
мывке дистиллированной горячей водой, экстрак-
ции толуолом, переосаждении полимера кипящим 
дифенилоксидом в метанол и экстракции полимера 
эфиром для удаления остатков дифенилоксида. 

Первые попытки синтеза ПФС методом 
нуклеофильного замещения в расплаве были осно-
ваны на реакции взаимодействия серы, гидрокси-
дов или карбонатов щелочных металлов с п-ди-
хлорбензолом [6-9]: 

 

ClCln + m S + m Na2CO3 Na2SO4 + n+m NaCl + m CO2S

n

+

Реакция протекает в две стадии: 
- на первой сера вступает в реакцию с карбо-

натом натрия, синтез проводят при 300 С в тече-
ние 24 ч и более; 

- на второй образовавшийся сульфид натрия 
взаимодействует с п-дихлорбензолом, образуя по-
лимерную цепь в течение 20 ч. 

Однако, авторы [6, 8] отмечают, что при од-
новременной загрузке исходных компонентов смеси 
реакция между элементарной серой и карбонатом 
натрия протекает быстрее (20-25 ч). Очевидно, это 
связано с тем, что п-дихлорбензол либо выступает 
в качестве растворителя, либо препятствует проте-
канию обратной реакции между неорганическими 
соединениями. Так, при одновременной загрузке 
синтез проводится при ступенчатом подъеме тем-

пературы до 300 С. Это связано, прежде всего, с 
ветвлением полимерной цепи в результате того, 

что при Т = 200 С и выше еще не вступившая в 
реакцию с карбонатом калия сера "атакует" атом 
водорода в ароматическом кольце, замещая его. 

Введение в реакцию небольших количеств 
1,2,4-трихлорбензола приводит к образованию по-
лимеров с более высокими механическими показа-
телями наряду с хорошей текучестью расплава [7]. 

Авторы [10] для подтверждения теории 
"атаки" водорода в бензольном кольце серой про-
вели ряд исследований. Серу и п-дихлорбензол при 
их эквимольном соотношении запечатывали в ам-

пуле и нагревали до 350 С. Основными газообраз-
ными продуктами реакции являются хлористый 

водород и в небольших количествах хлор, выделе-
ние же сероводорода зафиксировано не было, мак-
симальная степень конверсии хлора составила 
50%. Это наблюдение указывает на то, что реакция 
между серой и п-дихлорбензолом протекает по ра-
дикальному механизму. 

ПФС получают и в расплаве при взаимо-

действии п-дихлорбензола с элементарной серой в 

присутствии оксида кальция [9] в качестве катали-

затора реакции. Основным недостатком данной ре-

акции является низкий выход целевого продукта. 

Авторы [11-14] провели серию синтезов, 

основанных на взаимодействии безводного суль-

фида натрия с п-дихлорбензолом в среде апротон-

ного диполярного растворителя. Так, при проведе-

нии реакции в течение 24-120 ч степень конверсии 

реакции не превышала 45%. Скорее всего, это было 

связано с образованием сероводорода как побоч-

ного продукта реакции [14]:  

ClCln + Na2S + NaHSClCl

S
 

2 NaHS Na2S + H2S
 

Введение 1,2,4-трихлорбензола приводит к 

образованию полимера с более высокими молеку-

лярно-массовыми характеристиками, однако в 

ходе побочной реакции образуется тиантрен по 

следующей схеме: 
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ClCl

Cl

2 + Na2S SCl Cl

Cl Cl

+ NaCl

 

SCl Cl

Cl Cl

+ Na2S

S

S

ClCl

+ 2 NaCl

Было отмечено, что введение в синтез не-

больших количеств серы препятствует образова-

нию сероводорода как побочного продукта реак-

ции, снижающего степень конверсии реакции [15]. 

По мнению авторов это связано с тем, что сера об-

разует с неорганической солью дисульфид натрия, 

который является менее щелочным и более устой-

чивым к гомолитическому расщеплению по срав-

нению с сульфидом натрия. Образование полимера 

с дисульфидными мостиковыми группами приво-

дит к лучшей растворимости, а также к увеличе-

нию гибкости полимерной цепи.  Введение в син-

тез одновременно сульфида натрия и небольшого 

количества смеси элементарной серы и карбоната 

натрия приводит к увеличению степени конверсии 

до 95-98 %, однако при этом наблюдается неболь-

шой выход сероводорода. 

Однако, авторы [16] указывают на то, что 

полученные ПФС в N-метил-пирролидоне не отли-

чаются высокими значениями приведенной вязко-

сти (0,1-0,3 дл/г). Для получения более высокомо-

лекулярного полимера полученный олигомер под-

вергают термообработке при 240-260 С в течение 

12-24 ч. Для очистки от побочных продуктов полу-

ченный полимер экстрагируют различными низко-

кипящими растворителями, такими как дихлорме-

тан, дихлорэтан, хлороформ, трихлорэтилен, четы-

реххлористый углерод. Использование хлорсодер-

жащих растворителей позволяет более качественно 

по сравнению со спиртами и ацетоном очистить 

полимер от макроциклических фракций.  

Синтез ПФС по классической методике 

приводит к получению высокоплавкого полимера с 

ограниченной растворимостью в полярных органи-

ческих растворителях при комнатной температуре. 

Для получения полимеров с лучшей растворимо-

стью в процессе поликонденсации используют 

смесь изомеров дихлорбензолов [17]. На первом 

этапе синтезируют олигофениленсульфиды на ос-

нове м-дихлорбензола [18] и п-дихлорбензола. На 

втором этапе для получения полимера смесь оли-

гомеров с галогеновыми концевыми группами за-

гружают в автоклав в присутствии небольших ко-

личеств сульфида натрия и N-метилпирролидона. 

Смесь нагревают до 205 С в токе азота, затем вы-

держивают при 245 С под давлением в течение 3 ч 

и охлаждают до 25 С, промывают горячей дистил-

лированной водой. Полученный темно-коричне-

вый полимер является высокоплавким и практиче-

ски нерастворимым в спиртах, хлорсодержащих 

алифатических растворителях и ароматических уг-

леводородах, а растворяется лишь в апротонных 

растворителях при высоких температурах. 

Для получения более растворимого поли-

мера, а также упрощения технологии синтеза ПФС 

авторы [19] предложили заменить дорогостоящий 

м-дихлорбензол на о-дихлорбензол. Процесс высо-

котемпературной поликонденсации проводится при 

25-180 °С в среде апротонного диполярного раство-

рителя. В качестве растворителей используют N-

метилпирролидон, N,N-диметилацетамид, диме-

тилсульфоксид, N-метилкапролактам, N,N-диэтил-

бензамид. По данным рентгеноструктурного ана-

лиза такие полимеры являются аморфными и рас-

творимыми в ряде ароматических и алифатических 

растворителей. 

Для получения полимеров с лучшей раство-

римостью в процессе поликонденсации исполь-

зуют ароматические соединения с различными за-

местителями, и в связи с этим авторы [20] провели 

исследования синтеза сополифениленсульфидов 

на основе 1,4-дибромдурола и 1,3,5-три-(4-бром-

фенил)бензола, 1,4-дихлор- и 1,4-дибромбензола. 

Поликонденсацию проводят в автоклаве в растворе 

N-метилпирролидона при 250 °С в течение 8 ч. В 

результате полученные полимерные продукты на 

основе 1,4-дибромдурола полностью растворимы 

при нагревании в N-метилпирролидоне, гексаме-

тилфосфортриамиде, дифенилсульфиде, диметил-

формамиде. Это связывают с тем, что полимер со-

держит в качестве боковых заместителей у арома-

тического кольца метильные группы, которые 

уменьшают межмолекулярное взаимодействие по-

лимерных цепей, а введение в структуру 1,3,5-три-

(4-бромфенил)бензола приводит к разветвлению 

полимерной цепи и, как следствие, к повышению 

растворимости. 



 

Zh.I. Kurdanova, K.T. Shakhmurzova, A.E. Baikaziev, R.M. Mamkhegov, A.A. Zhansitov, S.Yu. Khashirova 

 

8   Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2019. Т. 62. Вып. 3 

 

 

Наличие простой эфирной связи в струк-

туре ПФС приводит к получению растворимого по-

лимера. Полифениленэфирсульфид (ПФЭС) успешно 

синтезируют взаимодействием 4,4-дифтордифенил-

сульфоксида с 4,4-дигид-роксидифенилсульфидом 

в среде апротонного растворителя с последующим 

восстановлением [21, 22] по схеме: 

 

SF F + SHO OH

S O S O

O
m  

S O S O

O
m

C C OO

ClCl

+
BuNI

S O

n

Более высокая термическая стабильность 

полукристаллического ПФЭС (Тн.д. = 470 С) в сравне-

нии с ПФС обусловлена получением более высоко-

молекулярного полимера (ηприв = 07-1,0 дл/г). 

В связи с широким применением полимер-

ных материалов в различных областях промыш-

ленности актуальным является направленное изме-

нение их свойств за счет новых сочетаний химиче-

ских фрагментов в полимерной макромолекуле. 

Этот способ позволяет в достаточно широких пре-

делах изменять свойства и структуру получаемых 

полигетероариленов, что позволяет решать самые 

разные практические задачи.  

Получение ПФС методом нуклеофильного 

замещения путем ввода таких шарнирных групп, 

как кетоновые или сульфоновые [23, 24], могжет 

привести к получению сополимеров с новыми уни-

кальными свойствами: высокими прочностными 

показателями, огне-, термо- и теплостойкостью 

наряду с растворимостью в амидных и хлорирован-

ных растворителях [25].  

Первые полифениленсульфидсульфоны 

(ПФСС) были получены и описаны в патентной ли-

тературе 1977 г [26]: 

 

 

SCl Cl

O

O

+ Na2S S S

O

O
-NaCl

n

В качестве серусодержащего мономера ис-

пользуют также гидросульфид натрия в смеси с 

гидроксидом, карбонатом либо ацетатом натрия 

[26]. Синтез ПФСС, как и синтез ПФС, проводят в 

среде N-метилпирролидона при 220-275 °С и при 

высоком давлении.  

Проведение синтеза ПФСС в сульфолане и 

тетраметилмочевине приводит к получению поли-

меров с относительно низкой молекулярной мас-

сой по сравнению с классической методикой [26]. 

Введение в процессе поликонденсации мо-

нофункционального мономера, либо избытка од-

ного из мономеров, приводит к образованию поли-

меров со строго заданными молекулярно-массо-

выми характеристиками. Для получения более ста-

бильного расплава ПФСС и для улучшения меха-

нических свойств полимера авторы [27] блокиро-

вали в конце синтеза активные группы 3%-м из-

бытком 4,4'-дихлордифенилсульфона. 

Авторы [27-29] разработали новый метод 

получения ПФСС, а также впервые изучили про-

цессы, протекающие на ранних стадиях синтеза. 

Синтез ПФСС осуществляли высокотемператур-

ной поликонденсацией 4,4'-дихлор-дифенилсуль-

фона, 4,4'-дигидроксидифенилпропана и сульфида 

натрия в среде N,N-диметилацетамида в присут-
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ствии карбоната калия. На первой стадии получе-

ния ПФСС с ростом температуры реакционной смеси 

наблюдаются цветовые переходы от бирюзового до 

желтого цветов, что говорит об образовании раз-

личных промежуточных соединений. Синтезиро-

ванные полимеры являются аморфными, и темпе-

ратура стеклования увеличивается с содержанием 

мольной доли сульфоновых групп от 190 до 215 оС. 

Полибензимидазолы являются одними из 

представителей класса ароматических гетероцик-

лических соединений, обладающих превосходны-

ми термическими свойствами, химической стойко-

стью и высокими прочностными характеристи-

ками [30-33]. Поликонденсацию ПФСС с бензими-

дазольными группами [34] в основной цепи прово-

дят путем взаимодействия смеси 4,4'-дикарбокси-

дифенилового эфира и 4,4'-дикарбоксидифенил-

сульфида с 3,3',4,4'-тетрааминодифенилсульфона в 

полифосфорной кислоте. 

Такие сополимеры отличаются высокими 

значениями температуры стеклования (386-393 °С) 

и начала деструкции при 512-525 °С, хорошо рас-

творимы в ряде апротонных растворителей, таких 

как N-метил-2-пирролидон, диметилсульфоксид, 

1,3-диметил-2-имидозолидон, и могут образовывать 

прозрачные, прочные и гибкие пленки и мембраны. 

Новые диаминовые мономеры, содержа-

щие сульфоновые, сульфидные и амидные звенья 

были синтезированы реакцией нуклеофильного за-

мещения 4-аминотиофенола с 4-нитробензоилхло-

ридом в присутствии пропиленоксида [35, 36]. По-

лученный N-(4-меркаптофенил)-4'-нитробензамид 

восстанавливали до 4-амино- N-(4-меркаптофе-

нил)бензамида, который при взаимодействии с 

бис-(4-хлорфенил)сульфоном образует новый диа-

миновый мономер. Синтез полимера на основе но-

вого мономера проводят в две стадии: на первой 

стадии при взаимодействии сульфидсульфонамид-

диамина с диангидридом в среде N-метил-2-

пирролидона при комнатной температуре образу-

ется полиамидокислота; на второй – образовавшийся 

полимер смешивают с диангидридом уксусной 

кислоты и пиридином в среде диметилацетамида 

для химической имидизации полимера. Синтезиро-

ванные полисульфонсульфидамидимиды (ПССАИ) 

имеют температуру стеклования 214-245 °С, а тем-

пературу начала деструкции 287-312 °С.  

ПФСС, содержащие в повторяющемся звене 

пиримидиновые циклы [37], синтезируют в N-метил-

пирролидоне при 160 С в течение 6 ч с последую-

щим осаждением в воду. Белый волокнистый поли-

мер промывают дистиллированной водой и экстра-

гируют горячим этанолом. 

Синтезируемые по такой методике поли-

меры являются аморфными и растворимыми в N-

метилпирролидоне, диметилсульфоксиде, диме-

тилформамиде и диметилацетамиде. Полимеры от-

личаются высокими показателями преломления 

(nD = 1,74 при  = 633 нм), что вызвано сочетанием 

в полимерной цепи серы и пиримидинового цикла. 

Кристаллические полифениленсульфидке-

тоны (ПФСК) можно получить с содержанием ке-

тогруппы до 30 %. Синтезировать ПФСК можно в 

две стадии: на первой при взаимодействии ани-

лина, 4,4-дифторбензофенона получают N-фе-

нил(4,4-дифторфенил)кетимин, который на второй 

стадии вступает в реакцию с 4,4-дифторбензофено-

ном и сульфидом натрия с образованием полимера 

при атмосферном давлении в среде гексаметилфос-

форамида при 220 °С в течение 12 ч [38]. 

ПФСК синтезируют методом нуклеофиль-

ного замещения в среде N-метил-2-пирролидона 

взаимодействием п-хлорбензола, 3-х водного суль-

фида натрия и 4,4-дихлорбензофенона в автоклаве 

при температуре кипения растворителя.  

В одну стадию ПФСК синтезируют при вза-

имодействии 4,4-дифтор-бензофенона с сульфи-

дом натрия в смеси растворителей дифенилсуль-

фон:1,3-диметил-4,2-имидазолидинон в соотноше-

нии 1:3. Выбор смеси обусловлен тем, что сульфид 

натрия нерастворим в дифенилсульфоне, а исполь-

зование в синтезе второго растворителя приводит к 

образованию высокомолекулярного полимера [39]. 

ПФСК синтезируют в диметилформамиде 

при взаимодействии 4,4-диоксибензентиола с 4,4-

дифторбензофеноном либо 4,4-дихлорбензофено-

ном в присутствии карбоната натрия в течение 16 

ч. Раствор полимера осаждают в подкисленную 

воду и промывают [40]. Макроциклические олиго-

меры сушат в вакуумной печи при 80 °С в течение 

24 ч. Высокомолекулярный полимер получают в 

расплаве циклического олигомера с 2,2-дибензтиа-

золом при 285 °С с выдержкой в течение 30 мин в 

инертной среде [41]. 

Синтез ПФСК в апротонных растворителях 

приводит к преждевременному осаждению поли-

мера из реакционной среды, что препятствует уве-

личению молекулярной массы, поэтому характери-

стическая вязкость обычно не превышает 0,2 дл/г. 

Кроме того, ПФСК нерастворимы в органических 

растворителях, а растворяются лишь в концентри-

рованных кислотах при комнатной температуре. 

Введение дополнительно в полимерную цепь шар-

нирных групп приводит к увеличению темпера-

туры стеклования и лучшей растворимости в по-
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лярных растворителях. Так, авторы [42] синтезиро-

вали аморфные ПФСК на основе N-фенил-(4,4-

дифтордифенил)-кетимина, дифторбензофенона и 

сульфида натрия в среде гексаметиленфосфора-

мида. Сополимеры с 0-25 % содержания N-фенил-

(4,4-дифтордифенил)-кетимина продемонстриро-

вали высокую температуру стеклования и хоро-

шую термостойкость, в частности, температура 

плавления уменьшилась с 344 до 298 °С, что при-

вело к лучшей перерабатываемости полимера. 

Кроме того, из полученных сополимеров, в отли-

чие от классической методики, путем гидролиза 

можно получить ПФСК с приведенной вязкостью 

0,605 дл/г. 

При введении в ПФСК от 5 до 30 % сульфо-

групп температура стеклования смещается с 197 °С 

в область более высоких температур (210 °С), а 

температура начала деструкцию снижается с 486 

до 465 °С [43, 44]. 

С целью увеличения термостабильности 

синтезируют полимеры с чередующимися фениль-

ными и циклическими звеньями. Авторы [45] син-

тезировали ПФС с триантреновыми циклами с ис-

пользованием в качестве растворителя 1,3-диме-

тил-3,4,5,6-тетрагидро-2(1H)-пиримидинона взаи-

модействием 2,7-дифтортиантрена, 4,4-тиоб-

исбензентиола и сульфида натрия при температуре 

синтеза 185-190 С в течение 39 ч:  

SHS SH +

S

S
F

F

K2CO3

- H2CO3
- KF

S

S
S

SS

n  
Тиантреновые ПФС отличаются высокими 

значениями термической стабильности (Тн.д. = 500 С) 

и температурой стеклования 210 С. Полимер явля-

ется аморфным и растворимым в ряде органиче-

ских растворителей. 

Разветвленные ПФС получают взаимодей-

ствием 3,4-дихлор-бензолтиола с 1,3,5-трихлор-

бензолом в диметилформамиде или N-метил-

пирролидоне [44]. Ввиду плохой растворимости 

разветвленного полимера в апротонных раствори-

телях при длительном синтезе и его преждевремен-

ном осаждении из раствора синтез прекращают по-

сле 24 ч при 100 С в диметилформамиде и через 

8,5 ч в N-метилпирролидоне. Неочищенный поли-

мер выделяют путем осаждения в подкисленную 

воду с последующим растворением в тетрагидро-

фуране и переосаждением в гексан в виде порошка. 

Разветвленный ПФС в отличие от линейного явля-

ется аморфным, с температурой стеклования 60-90 С. 

Термогравиметрический анализ показал, что раз-

ветвленный ПФС также является термически ста-

бильным до 480 С, как и линейный аналог. 

В последние годы особое внимание полу-

чили синтезы макроциклических олигомеров с по-

следующим раскрытием цикла и образованием по-

лимерной цепи [46-49]. Макроциклические олиго-

меры могут быть переработаны в расплаве при бо-

лее низких температурах, чем соответствующие 

высокомолекулярные аналоги из-за более низкой 

вязкости расплава. Более того, при дальнейшем 

окислении олигомеров происходит раскрытие 

цикла и образование линейного полимера с высо-

кими значениями молекулярной массы. Макроцик-

лические олигофениленсульфиды нашли примене-

ние в качестве термостойких и коррозионных адге-

зивов, покрывающих агентов для различных 

наполнителей, термоплавких клеев и в качестве 

матрицы для композиционных материалов [50-52].  

Большинство синтезированных цикличе-

ских ПФС были получены из дитиолов с использо-

ванием йода в качестве окислителя [53], тетрамеры 

также могут быть получены в диметилсульфоксиде 

окислением п-тетра-фторбензендитиола. Авторы 

[54] синтезировали циклические ароматические 

дисульфидные олигомеры на основе 4,4-тиобис-

(бензолтиола) в диметилацетамиде. В качестве ка-

тализатора в синтезе использовали хлорид меди, а 

в качестве аминного лиганда – N,N,N,N-тетраметил-

этилендиамин. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, из рассмотренного выше 

обзора можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день нуклеофильная поликонденсация п-дихлор-

бензола с сульфидом натрия в среде апротонного 

диполярного растворителя в присутствии карбона-

тов щелочных металлов является основным мето-

дом и единственным промышленно доступным 

способом получения линейного кристаллического 

ПФС. Введение новых звеньев в полимерную мат-

рицу позволяет в зависимости от поставленных за-

дач варьировать характеристики полимерного ма-

териала в широком диапазоне свойств. 

Работа выполнена при финансовой под-

держке Министерства образования и науки 

Российской Федерации в рамках соглашения  

№ 14.577.21.0240 от 26 сентября 2017 г. Иденти-

фикатор проекта: RFMEFI57717X0240. 
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